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Qualitat und Nachhaltigkeit sind unsere Prioritaten; die Entwick- ~ Dazu verflgen wir Uber eine hauseigene Forschungs- und En-
lung zukunftsweisender Technologien, neuer Dichtelemente und  twicklungsabteilung. Sie ist nach dem neusten Stand der Technik
optimierter Werkstoffe unsere Leidenschaft und wesentliche Ziel- ausgelegt und wird von unseren Ingenieuren mit gréfdter Sorgfalt
setzung unseres Unternehmens. Dazu gehort auch, die stetig geleitet. F&E und Qualitatsmanagement verfolgen wir vorauss-
steigenden Anforderungen zur Reduzierung van Emissionen chauend, zielgerichtet und lésungsarientiert; als produktbeglei-
umzusetzen und sie als “Beste Verfughare Techniken” zuganglich  tende Dienstleistung ist es wesentlicher Bestandteil unserer

zu machen. Das erzielen wir durch die konsequente Verwirklichung technischen Kundenbetreuung. Dass wir unsere Zielsetzung
unseres Qualitatsmanagements, moderne Fertigungsprozesse, ernst nehmen belegen die zahlreichen Produktneuentwicklungen,
gleichhleibend hohe Qualitat unserer Produkte sowie die Entwick- Patente und Schutzrechte, international gultigen Zertifikate sowie
lung und Umsetzung passgenauer und praziser Losungen fur Freigaben unseres Unternehmens.

unsere Kunden.

DICHTUNGSPRUFUNGEN | TEMES FL.AIL [, ALL IN ONE“]

Der TEMES fl.ail ist ein modular aufgebauter Priifstand mit einer servogeregelten hydraulischen Presse. Je nach Versuchstyp kénnen
verschiedene Kompanenten eingesetzt werden - Kuhl-, Isolier- und Heizplatten- aber auch verschiedene Dichtleisten kdnnen zur
Untersuchung unterschiedlicher Dichtungsgeometrien eingebaut werden.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN PRUFNORMEN UND RICHTLINIEN
+ Druck: Max. 160 bar + Stauchversuche + DINEN 13555

« Temperatur: Max. 600°C + Druckstandsversuche [E-Modul-Ver- + DIN 28090-1

+ Medium: Helium [He] oder Stickstoff [N2] suche] + DIN 28090-2

« Kraft: Max. 1000 kN + Kriech-/Relaxationsversuche « DIN 3535

+ Standardprifgeometrie: DN40/PN40 + Leckageversuche « DIN 52913

+ Auf3endurchmesser der Dichtung: Max. + VDI 2440

170 mm « Individuelle Prifungen maglich



TA LUFT PRUFUNGEN | TEMES TA.LUFT

Der TEMES ta.luft untersucht Dichtungen auf ihre Hochwertigkeit im Sinne der TA Luft. Dabei wird, gemaf den VDI-Richtlinien
2440/2200, das Abdichtverhalten nach einer varangegangenen Temperaturauslagerung ermittelt. Der Prufstand wurde fur Bauteil-
versuche in realen Flanschverbindungen konzipiert.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN PRUFNORMEN UND RICHTLINIEN
+ Auslagerungstemperatur: Max. 400°C + Leckageversuche VDI 2440/2200

+ Medium: Helium [He]

+ Standardprifgeometrie: DN40/PN40

ARMATURENPRUFUNGEN | TEMES VALVETEQ

Der TEMES valve.teq pruft die Dichtheit und Funktion der Spindelabdichtungen und Gehausedeckeldichtungen van Armaturen. Im Mittel-
punkt stehen dabei die Erfassung der Reibkrafte bei Spindelbewegungen sowie die Ermittlung der Abdichteigenschaften der Dichtelemente.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN PRUFNORMEN UND RICHTLINIEN
+ Druck: Max. 200 bar + Klassifizierung von Absperr- « DINEN IS0 15848-1

+ Temperatur: Max. 400°C und Stellventilen « VDI 2440

+ Medium: Helium [He] oder Stickstoff [N2] « Leckageversuche + Individuelle Prafungen maglich
+ Spannkraft: Max. 1300 kN + Reibversuche

+ Antrieb: Max. 120 Nm
« Armaturengrofie: Max. DN150/PN250
oder DN250/PN25

PACKUNGSPRUFUNGEN | TEMES PACKUNGSMODUL

Das TEMES Packungsmadul ermdglicht die Ermittlung der Verformungs- und Abdichteigenschaften van Stopfbuchspackungen.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN PRUFNORMEN UND RICHTLINIEN
« Druck: Max. 200 bar + Kennwertermittlung + VDI 2440
+ Temperatur: Max. 400°C + Bestimmung von Umlenkfaktoren + Individuelle Prifungen maglich

+ Spindelkraft: 50 kN

Bolzenkraft: +/- 50 kN

+ Flachenpressung: 65 MPa

+ Spindelhub: Max. 60 mm

+ Packungsgeometrie: 56 x 40 mm
+ Packungshghe: Max. 100 mm

THERMOGRAVIMETRISCHE ANALYSEN [TGA] | LECO TGA 701

Die Thermogravimetrie [TG] ist eine analytische Methade, hei der die Massenanderung einer Probe in Abhangigkeit van der
Temperatur und Zeit gemessen wird. So konnen z.B. Feuchte und Asche in Kohlen und Kaksproben bestimmt werden. Weitere Einsatz-
maglichkeiten sind die Bestimmung der Oxidationsbestandigkeit von Graphit- und Glimmermaterialien, die Ermittlung des Fullstoff-
gehaltes in Kunststoffen und die Gluhverlustbestimmung in Zementproben.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN PRUFNORMEN UND RICHTLINIEN
+ Probengewicht: Max. 5g « Ermittlung der Feuchte « DIN 28090-2
+ Probenanzahl: Max. 19/Messung [+1 « Ermittlung des Aschegehaltes « MESC SPE 85/203
Referenzprohe] + Ermittlung des Oxidationsverlustes + DIN 51903
+ Waagengenauigkeit: 0,0001 g « Ermittlung des Flllstoffgehaltes + DINENISO 11358
+ Ofentemperatur: Max. 1000°C + pro-K Fluoropolymergroup Technisches
« Aufheizrate: Max. 50 K/min Merkblatt 04
+ Ofenatmosphare: « Individuelle Prufungen maglich

Pressluft | Stickstoff | Sauerstoff
+ Gasflussmengen: 3,5 I/min bis 10 I/min
[regelbarin 5 Stufen]



LABORSPEKTROMETER | SPECTROMAXX

Das Laborspektrometer SPECTROMAXx dient zur Analyse der Konzentration van chemischen Elementen in Metallen. Wahrend

der Prufung wird durch eine Funkenentladung Probenmaterial verdampft. Hierbei werden die freigesetzten Atome und lonen
angeregt, wodurch Licht emittiert wird. Dieses emittierte Licht wird anschliefdend in die optischen Systeme geleitet und mit Hilfe
van lichtempfindlichen elektronischen Detektoren (CCD-Technik] gemessen. Nach der Umrechnung in Konzentrationen erfolgt ein
Abgleich mit den im Priifgerat gespeicherten Kalibrierungsdaten.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN
« Empfohlene Einsatztemperatur: 18°C bis 28°C + Metallanalyse zur Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle
+ Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 20% his 80% + Fe, Ni, Cu, Al, Tiund entsprechende Legierungen

+ Argon Eingangsdruck: 5 bis7 bar
+ Argon Qualitat: 5.0 (99,999% Ar)

DIGITALMIKROSKOP | KEYENCE VHX-5000

Das Digitalmikroskop VHX-5000 von Keyence ermaglicht die schnelle und einfache Aufnahme vergrofierter Bilder. Die intuitive
Bedienung sowie die zahlreichen Optionen zur Aufnahme und Auswertung von Bildern steigern den Nutzwert in den Bereichen
Qualitdtsmanagement und Entwicklung.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN
+ Bildaufnahmeelement: 1600 x 1200 Pixel + Profilanalyse
« Bildfrequenz: 50 Bilder/s + Materialanalyse

« Vergrofderung: 250 bis 2500
Lichtquelle: LED

+ Fatografie: HDR [High Dynamic Range]
+ Messung: 20 6 3D

HARTEPRUFGERATE

Unsere Harteprlfgerate ermaglichen die Bestimmung der Harte von Metallen aller Art. In Abhangigkeit des Verfahrens wird eine
Hartmetallkugel (Brinell], eine Diamantpyramide [Vickers) oder ein Diamantkegel bzw. eine Stahlkugel (Rockwell) mit einer varab
definierten Kraft in die Probe gedrtickt und im Anschluss der Durchmesser [Brinell], die Diagonale [Vickers] bzw. die Eindringtiefe
(Rockwell] des erzeugten Eindruckes gemessen.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN PRUFNORMEN UND RICHTLINIEN
+ Druckkraft (Brinell]: 15,625 kp bis250kp  + Brinell-Harte: HB + DINEN IS0 6506 (Brinell]
+ Druckkraft [Vickers): 5 kp bis 120 kp + Vickers-Harte: HV « DINEN IS0 8507 (Vickers]
+ Druckkraft (Rockwell): 15 kp bis 150 kp  + Rockwell-Harte: A [HRA] + DINEN IS0 6508 [(Rockwell]
+ Kugeldurchmesser [Brinell): 2,5 mm bis  « Rockwell-Harte: B (HRB]
Smm + Rockwell-Harte: C (HRC]
+ Rockwell-Harte: N [HRN]
+ Rockwell-Harte: T [HRT)

LABOROFEN | CARBOLITE HTMA

Der Carbalite HTMA ist ein gasdichter Hochtemperatur-Warmeschrank (bis 600°C] fur den Einsatz in Produktions-, Pruf- und
Entwicklungsprozessen. Durch den digitalen PID-Regler E301 kénnen gewlnschte Temperaturprafile unter atmaspharischen
Bedingungen bzw. Inertgasatmosphare prazise abgefahren werden.

TECHNISCHE DATEN PRUFMOGLICHKEITEN
+ Temperatur: Max. 600°C + Auslagerung von mantierten Flanschverbindungen
« Kammervolumen: 227 | + Sintern verschiedener Werkstoffe

« Kammergrofie: 610x 610 x 610 mm
+ Programmierung: Digitaler PID-Regler
+ 3 Flowmeter mit Nadelventil fur N2



REINRAUMANLAGE | DIN EN IS0 14644, REINHEITSKLASSE 7

Unsere hauseigene Reinraumanlage ermdglicht die Umsetzung gezielter Mafdnahmen zur Eliminierung oder Verminderung des schadigenden
Einflusses van Verunreinigungen, die gerade in Sauerstoffanwendungen aber auch im Einsatz bei der Lebens- und Arzneimittelproduktion be-
sanderes Gefahrenpotential bergen. Ausgelegt nach DIN EN ISQ 14644, Reinheitsklasse 7, ist die Anlage ausgestattet mit einer Personenschleuse
inklusive Umkleidebereich, einer Warenschleuse, einem Prufraum mit Laborabzug und UV-/WeiRlicht-Einrichtung sowie einem gesonderten Raum
fur Einzelverpackungsverfahren, Zuschnitt und Lagerung. Urspriinglich vielfach in der Medizintechnik zu finden, erfordern auch die wachsenden
Anspruche an Produktqualitat und Prozesssicherheit in der Dichtungstechnik eine strenge Kontraolle der Umgebungsbedingungen.

ZUSATZLICHE PRUFTECHNIK

+ Modul zur individuellen Leckageprufung
(bis max. 15 bar] am reellen Flansch

+ Dichtewaage

+ Konturenschreiber

+ 3D-Koordinatenmesstisch

+ Zug-DOruck-Prdfmaschine



kte und deren
/eck zu und begrinden keine

e. Sie infarmieren Uber uns
eren Eignung fir einen konkreten Einse

echn >n Information entsprechen
keiten. Sie sichern keine bestimmte Eigensc

Alle Angaben in di
Anwendungsmog
Haftung unsererse

eutigen S
aften der Produkte oder d

S

idt-dichtungen.de 05/18 | Rev. 01



